
Сведения о научном руководителе 

по диссертации Ермакова Сергея Борисовича на тему «Разработка 

технологии и оборудования плазменного распыления порошков для 

аддитивных машин» на  соискание ученой степени кандидата технических 

наук по специальности 

2.6.17. Материаловедение (технические науки) 

Фамилия, имя, отчество научного 
руководителя 

Гюлиханданов Евгений Львович 

Ученая степень Доктор технических наук 

Ученое звание Профессор 

Наименование отрасли науки и 

научной специальности, по которым 

научным руководителем защищена 
диссертация 

05.16.01 – Металловедение и 

термическая обработка металлов 

и сплавов 

Основное место работы 

 

Полное наименование организации, 

являющейся основным местом работы 

научного руководителя 

федеральное государственно 

автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Санкт-Петербургский 

политехнический университет Петра 

Великого» 

Занимаемая в организации должность 

с указанием структурного 
подразделения 

профессор в научно-

образовательном центре 

«Конструкционные и 

функциональные материалы» 

в ФГАОУ ВО «СПбПУ» 

Адрес организации основного места 

работы научного руководителя (с 

почтовым индексом) 

195251, Санкт-Петербург,  
ул. Политехническая, д. 29 литера Б 

 

Телефон, адрес электронной почты и 

адрес сайта организации основного 

места работы научного руководителя 

e-mail: gyulihand_el@spbstu.ru 
тел.: +7 (812) 552-89-69 

 

Список основных публикаций научного руководителя в рецензируемых 

научных изданиях (ВАК, Scopus, WoS) за последние 5 лет с указанием 
«Перечень ВАК» или международной базы данных 

1. A.A.Khar’kov, A.V. Shakhmatov, E.L. Gyulikhandanov, Аlekseeva E.L. 
Comparative Analysis of Corrosion-Resistant Alloys Inconel 718 and ÉP718 / 
A.A.Khar’kov, A.V. Shakhmatov, E.L. Gyulikhandanov // Chemical and 
Petroleum Engineering. – 2019. - Vol. 54, pp. 771–778 (Scopus, ВАК). 

2. Е.Л. Гюлиханданов. Структура и свойства сплава ЭП718 на 
железоникелевой основе в процессе производства полуфабрикатов / Е.Л. 
Гюлиханданов, А.В. Шахматов, А.С. Лошаченко, А.А. Лапеченков // 
Вопросы материаловедения. – 2019. - №4(100), С. 42-52 (ВАК). 

3. Масайло Д.В., Попович А.А., Орлов А.В., Гюлиханданов Е.Л. 
Исследование структуры и механических характеристик образцов, 
полученных газопорошковой лазерной наплавкой и селективным 

mailto:gyulihand_el@spbstu.ru
tel:+78125528969


лазерным плавлением из сфероидизирующего порошка на основе железа / 
Масайло Д.В., Попович А.А., Орлов А.В., Гюлиханданов Е.Л.// Черные 
металлы. - 2019.-  № 4. С. 73-77. (ВАК, Scopus). 

4. Виноградова Т.С., Гюлиханданов Е.Л., Улин И.В., Фармаковский Б.В., 
Яковлева Н.В. Каталитически активные порошковые композиции для 
систем снижения токсичности вредных выбросов в атмосферу / 
Виноградова Т.С., Гюлиханданов Е.Л., Улин И.В., Фармаковский Б.В 

//Вопросы материаловедения. - 2019. - № 3 (99). С. 51-59 (ВАК). 
5. Улин И.В., Фармаковский Б.В., Гюлиханданов Е.Л. Использование 

интерметаллических соединений системы ti-al-nb для аккумулирования 
водорода /  Улин И.В., Фармаковский Б.В., Гюлиханданов Е.Л. //Вопросы 
материаловедения. - 2019. - № 4 (100). С. 97-104 (ВАК). 

6. Voloshin K., Bocharov Y., Gyulikhandanov E. Applicability of energy storage 
units to electric transport / Voloshin K., Bocharov Y., Gyulikhandanov E., 
Sopozhnikov S., Kolpishon E., Barilovich V., Matisov B., Topazh G., Lyamaev 
B., Nagornyy V. // В сборнике: E3S Web of Conferences. 2018 Topical Problems 
of Architecture, Civil Engineering and Environmental Economics, TPACEE 2018. 
2019. С. 01006 (Scopus). 

7. Васильев А.Ф., Гюлиханданов Е.Л., Самоделкин Е.А., Фармаковский Б.В.  
Разработка сплава в системе теллур - медь - церий для изготовления 
функциональных покрытий фотокатодов фотоэлектронных приборов / 
Васильев А.Ф., Гюлиханданов Е.Л., Самоделкин Е.А., Фармаковский Б.В.  
// Вопросы материаловедения. - 2020. - № 4 (104). С. 113-116 (ВАК). 

8. E. L. Gyulikhandanov, Alekseeva E.L., A. V. Shakhmatov, A. S. Loshachenko, 

A. A. Lapechenkov. Structure and Properties of Nickel-Based Alloy EP718 in 

the Process of Manufacturing / E. L. Gyulikhandanov, A. V. Alekseeva E.L 

Shakhmatov, A. S. Loshachenko, A. A. Lapechenkov // Inorganic Materials: 

Applied Research. – 2020. - Vol. 11, pp. 1314-1324 (Scopus). 
9. Васильева О.В., Гюлиханданов Е.Л., Фармаковский Б.В., Хроменков М.В. 

Особенности процесса литья микропроводов в стеклянной изоляции с 
жилой из сплавов на основе серебра и никеля / Васильева О.В., 
Гюлиханданов Е.Л., Фармаковский Б.В., Хроменков М.В. // Вопросы 
материаловедения. - 2020. - № 4 (104). С. 87-94 (ВАК). 

10. Vinogradova T.S., Ulin I.V., Farmakovsky B.V., Yakovleva N.V., 
Gyulikhandanov E.L. Сatalytically active powder compositions for hazardous 
emission reduction systems / Vinogradova T.S., Ulin I.V., Farmakovsky B.V., 
Yakovleva N.V., Gyulikhandanov E.L. // Inorganic Materials: Applied Research. 
- 2020. - Т. 11. № 6. С. 1341-1347 (ВАК, Scopus).  

11. Ermakov S., Gyulikhandanov E., Petukhov E. Influence of temperature and time 
factor on process of spraying of metallic powders in a plasma atomizer / Ermakov 
S., Gyulikhandanov E., Petukhov E. // В сборнике: E3S Web of 
Conferences. Сер. "Energy Systems Environmental Impacts, ESEI 2020" 2020. 
С. 02003 (Scopus). 

12.  Алексеева Е.Л., Ермаков Б.С., Гюлиханданов Е.Л., Альхименко А.А., 
Лапеченков А.А., Галата Л. Влияние термической обработки на 
коррозионные и прочностные свойства дисперсионно-твердеющего 
никелевого сплава эп718 / Алексеева Е.Л., Ермаков Б.С., Гюлиханданов Е.Л., 
Альхименко А.А., Лапеченков А.А., Галата Л. // Известия высших учебных 
заведений. Цветная металлургия. - 2021. - Т. 27. № 6. С. 31-39 (ВАК). 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=54286602
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=54286602
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=54286602&selid=54286616
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41142406
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41142406
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=41142399
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=41142399&selid=41142406
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42380465
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42380465
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42380465
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42380455
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42380455
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42380455&selid=42380465
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38902645
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38902645
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44598365
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44598365&selid=44598375
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44598372
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44598372
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44598365
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44598365
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44598365&selid=44598372
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45120424
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45120424
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=45114196
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=45114196&selid=45120424
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45038399
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45038399
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47301065
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47301065
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47301065
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=47301061
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=47301061
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=47301061&selid=47301065


13.  Ермаков С.Б., Гюлиханданов Е.Л. Получение порошков для аддитивных 
машин методом плазменного распыления / Ермаков С.Б., Гюлиханданов 
Е.Л.// Наукоемкие технологии в машиностроении. 2021. № 6 (120). С. 29-41 
(ВАК). 

14. Васильев А.Ф., Гюлиханданов Е.Л. Исследование процесса активированной 
пайки металла со стеклом / Васильев А.Ф., Гюлиханданов Е.Л., Климов В.Н., 
Макаров А.М., Е.А., Фармаковский Б.В.// Вопросы материаловедения.  - 
2022. -  № 1 (109). С. 77-82 (ВАК). 

15. Бобкова Т.И., Быстров Р.Ю. Разработка технологии нанесения защитных 
функциональноградиентных покрытий из диборида титана с помощью 
магнетронного напыления / Бобкова Т.И., Быстров Р.Ю., Васильев А.Ф., 
Геращенков Д.А., Макаров А.М., Гюлиханданов Е.Л., Гошкодеря М.Е., 
Фармаковский Б.В. // Вопросы материаловедения. - 2022.- № 1 (109). С. 83-
88 (ВАК). 

16. Alekseeva E.L., Ermakov B.S., Gyulikhandanov E.L., Alkhimenko A.A., 
Lapechenkov A.A., Galata L. Influence of heat treatment on the corrosive and 
strength properties of the ep718 dispersion-hardening nickel alloy / Alekseeva 
E.L., Ermakov B.S., Gyulikhandanov E.L., Alkhimenko A.A., Lapechenkov A.A., 
Galata L.// Russian Journal of Non-Ferrous Metals. - 2022. - Т. 63. № 1. С. 63-70 
(ВАК, Scopus). 

Список основных публикаций научного руководителя в других изданиях за 
последние 5 лет 

1. Igoshin S., Masaylo D., Orlov A., Gyulihandanov E. FEATURES OF THE 
RECOVERY OF HIGH CARBON STEEL PRODUCTS USING THE 
DIRECTED ENERGY DEPOSITION PROCESS / Igoshin S., Masaylo D., Orlov 
A., Gyulihandanov E. // В сборнике: METAL 2019 - 28th International 
Conference on Metallurgy and Materials, Conference Proceedings. 28. - 2019.  - 
С. 685-690 (РИНЦ). 

2. Makhmutov T., Razumov N., Popovich A., Gyulikhandanov E., Kim A., 
Shamshurin A. Mechanical properties of high nitrogen 16cr - 2ni - mn - mo - n 
stainless steel synthesized by mechanical alloying and spark plasma sintering / 
Makhmutov T., Razumov N., Popovich A., Gyulikhandanov E., Kim A., 
Shamshurin A. // В сборнике: METAL 2019 - 28th International Conference on 
Metallurgy and Materials, Conference Proceedings. 28. 2019. С. 752-757 (РИНЦ).  

3. Виноградова Т.С., Гюлиханданов Е.Л. Каталитически активные порошковые 
композиции для систем снижения токсичности вредных выбросов в 
атмосферу / Виноградова Т.С., Гюлиханданов Е.Л., Улин И.В., 
Фармаковский Б.В., Яковлева Н.В. // Вопросы материаловедения.  - 2019. 
- № 3 (99). С. 51-59 (РИНЦ).  

4. Улин И.В., Фармаковский Б.В., Гюлиханданов Е.Л.  Использование 
интерметаллических соединений системы ti-al-nb для аккумулирования 
водорода / Улин И.В., Фармаковский Б.В., Гюлиханданов Е.Л.  // Вопросы 
материаловедения. - 2019. - № 4 (100). С. 97-104 (РИНЦ). 

5. Гюлиханданов Е.Л., Алексеева Е.Л. Влияние термической обработки на 
структуру и свойства сплава эп718 / Гюлиханданов Е.Л., Алексеева Е.Л. // В 
сборнике: Уральская школа молодых металловедов. Сборник материалов XX 
Международной научно-технической Уральской школы-семинара 
металловедов-молодых ученых. Министерство науки и высшего образования 
Российской Федерации, Уральский федеральный университет имени первого 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46216923
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46216923
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=46216918
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=46216918&selid=46216923
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48382659
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48382659
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=48382652
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=48382652&selid=48382659
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48382660
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48382660
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48382660
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=48382652
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=48382652&selid=48382660
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48421994
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48421994
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=48421760
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=48421760&selid=48421994
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43253170
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43253170
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41142406
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41142406
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41142406
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=41142399
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=41142399&selid=41142406
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42380465
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42380465
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42380465
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42380455
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42380455
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42380455&selid=42380465
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45974674
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45974674


Президента России Б. Н. Ельцина, Ключевой Центр превосходства 
«Материаловедение перспективных металлсодержащих материалов и 
технологий их обработки». 2020. С. 98-101 (РИНЦ).  

6. Васильев А.Ф., Гюлиханданов Е.Л., Самоделкин Е.А., Фармаковский Б.В. 
Разработка сплава в системе теллур - медь - церий для изготовления 
функциональных покрытий фотокатодов фотоэлектронных приборов / 
Васильев А.Ф., Гюлиханданов Е.Л., Самоделкин Е.А., Фармаковский Б.В // 
Вопросы материаловедения. 2020. № 4 (104). С. 113-116 (РИНЦ).  

7. Vinogradova T.S. Сatalytically active powder compositions for hazardous 
emission reduction systems / Vinogradova T.S., Ulin I.V., Farmakovsky B.V., 
Yakovleva N.V., Gyulikhandanov E.L.  // Inorganic Materials: Applied Research. 
2020. Т. 11. № 6. С. 1341-1347 (РИНЦ). 

8. Ермаков С.Б., Гюлиханданов Е.Л.  Получение порошков для аддитивных 
машин методом плазменного распыления / Ермаков С.Б., Гюлиханданов Е.Л.  
// Наукоемкие технологии в машиностроении. 2021. № 6 (120). С. 29-41 
(РИНЦ). 

 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44598375
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44598375
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44598365
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44598365&selid=44598375
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45120424
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45120424
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=45114196
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=45114196&selid=45120424
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46216923
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46216923
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=46216918
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=46216918&selid=46216923

