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ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ  

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ИХ ВЫПОЛНЕНИЮ  

 

Цель дисциплины — дать аспирантам соответствующие зна-

ния, касающиеся кристаллических и аморфных материалов, их 

структуры и свойств, знания основ кристаллохимии и 

кристаллофизики. Знания являются необходимыми при теоретичес-

кой и практической подготовке будущих специалистов в области 

материаловедения, которая является необходимой для оптимального 

выбора материалов и технологий их обработки для производства 

изделий машиностроения различного назначения.  

Основные задачи дисциплины -  задачей изучения 

дисциплины «Управление фазовыми превращениями в сталях» 

является овладение знаниями: 

• закономерностей, связывающих химический состав, 

структуру (строение) и свойства материалов; 

• закономерностей изменения свойств материалов в процессе 

изготовления и эксплуатации изделий; 

• методов целенаправленного изменения механических и 

декоративных свойств материалов; 

• строения, свойств и областей применения основных видов 

промышленных кристаллических и поликристаллических 

материалов, используемых для производства 

художественных изделий. 

№ 

п/п 
Темы практических задач 

Количество 

задач 

1. 
Влияние дефектов кристаллического 

строения на свойства. 
3 
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РАЗДЕЛ 1 

 

Влияние дефектов кристаллического строения на свойства. 

При карточной прокатке сплава МА8 наблюдается появление 

трещин по кромкам. Источником зарождения трещин служат 

внутренние микропоры, которые не «залечиваются» при прокатке с 

большими степенями обжатия. Они переходят в микротрещины с 

последующим выходом на поверхность обрабатываемой заготовки. 

Необходимо оценить пористость металлической матрицы в зависимсоти 

от температуры нагрева под прокатку с степени деформации и размер 

микропор.  

Задача №1. Оценить размеры пор и пористость сплава, 

подвергнутого проатке при следующих условиях: ɛ = 40%, Тнагрева = 

450°C.  

Задача №2. Оценить размеры пор и пористость сплава, 

подвергнутого проатке при следующих условиях: ɛ = 50%, Тнагрева = 

400°C 

Задача №3. Оценить размеры пор и пористость сплава, 

подвергнутого проатке при следующих условиях: ɛ = 12,5%, Тнагрева = 

450°C 
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